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Fluoreszenz-Scanner

zur Qualitatskontrolle von Bitumen

Handlich, mobil, robust, schnell — flir die gesamte Liefer- und Verarbeitungskette

Bitumen ist eines der vielseitigsten Baumaterialien und
wird sowohl als Bindemittel im StralRenbau als auch als
Dichtmaterial, Klebstoff oder Korrosionsschutz verwendet.
Als komplexes, organisches Stoffgemisch verliert Bitumen
seine gewinschten Eigenschaften wahrend der Alterung
oder durch Umwelteinflisse oder durch Fehler bei der
Verarbeitung. Um den Grad der Alterung feststellen und
die Qualitdt des Materials garantieren zu kénnen, werden
Qualitdtsmessungen nach jedem Verarbeitungsschritt be-
noétigt.

Der weltweite jahrliche Verbrauch an Bitumen betragt 102
Millionen Tonnen, wovon 85% im Strallenbau und etwa
10% zur Dachdeckung eingesetzt werden. Die Tonne
kostet etwa € 300 bis € 500. Ein grof3er Anteil von Sanie-
rungskosten im Strallenbau und bei anderen Anwendun-
gen lasst sich einsparen, wenn Bitumen nur in geprifter
Qualitat zum Einsatz kommt.

Ziel

Es gibt Gber 100 verschiedene, standardisierte Verfah-
ren zur Qualitdtsmessung von Bitumen. Diese kdnnen
jedoch nur von Fachpersonal im Labor durchgeflhrt
werden. Eine Qualitatssicherung fiur die verschiede-
nen Prozesse in Produktion, Lieferung und Verarbei-
tung bendtigt jedoch eine mobile, schnelle, einfach
durchzufiihrende und dennoch zuverlassige Mess-
methode.

Technologie

Eine zuverlassige Methode fir die chemische Analytik ist die
Fluoreszenzspektroskopie, die sich bereits in vielen Anwen-
dungen bewahrt hat. Anders als rein mechanische Mess-
methoden erlaubt sie Riickschlisse auf die chemische Zu-
sammensetzung des Bitumens und somit auch auf dessen
Alterungszustand. Die Forschung von Prof. Hinrich Grothe
und Prof. Bernhard Hofko an der TU Wien hat nun zur Ent-
wicklung eines entsprechenden handlichen Scanners ge-
fuhrt. Dieser verwendet zur Anregung der Fluoreszenz des

Bitumens herkémmliche Leuchtdioden und zur Erfassung
der Reflexion einen Fotomultiplier (PMT) sowie zur Interpre-
tation der Messergebnisse eigenentwickelte Software.

Vorteile des Fluoreszenz-Scanners

= weltweit erstes schnelles und verlassliches
Testsystem, das keine Laborbedingungen und
kein hoch spezialisiertes Personal bendtigt

= kurzer Messvorgang von nur wenigen Sekunden

= bequeme Handhabung und flexible Einsatz-
mdglichkeiten durch kompaktes Design

= robuster und mobiler Scanner, optimal fiir den
Aulieneinsatz

= keine aufwandige Einschulung nétig, dank leicht
verstandlicher Funktionsweise

= einfache Qualitatskontrolle fir Einkaufer,
Verarbeiter, vor-Ort-Kontrolleure und Verkaufer

= Reduktion von Folgekosten durch Einsatz von
Bitumen mit geprifter Qualitat bzw. durch
rasches Beheben von fehlerhaften Prozessen

= erhohte Kundenbindung an Lieferanten durch
Zertifizierung ihrer Bitumenqualitat



Zielgruppen
= Baugesellschaften, Auftraggeber und Betreiber von
StralRen und Autobahnen

= Bitumen-Anwender in Nasse- oder Korrosionsschutz
fir Bauwerke und technische Bauteile

= Produzenten und Verarbeiter von Bitumen, Betreiber
von Mischanlagen
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Typische Spektrallinien wichtiger Bestandteile des Bitumens

Losungsansatz

Die Forschungsgruppen um Prof. Hinrich Grothe am Institut
flr Materialchemie und um Prof. Bernhard Hofko am Institut
fir Verkehrswissenschaften der TU Wien haben sich inten-
siv mit der Alterung von Bitumen sowie mit Moglichkeiten,
diese zu messen, beschaftigt. Durch die Alterung des Bitu-
mens andert sich seine Zusammensetzung, speziell die An-
teile von Alkanen, Aromaten, Harzen und Asphaltenen.

Ein neuartiger Ansatz, diese Mengenverhaltnisse zu bestim-
men, ist die Fluoreszenzspektroskopie, die seit vielen Jah-
ren in der Arbeitsgruppe Grothe erfolgreich verwendet wird.

Notizen

TU Wien — Forschungsmarketing

Wahrend Asphaltene nicht fluoreszieren, lassen sich Alka-
ne, Aromate und Harze mit Hilfe der Fluoreszenzspekiros-
kopie gut detektieren. Sie zeigen Fluoreszenz im sichtbaren
Spektralbereich.

Gealterte Proben zeigen deutlich andere Spekiren als unge-
alterte Proben. Es konnte gezeigt werden, dass nur wenige
Anregungswellenldangen ganz mafigeblich fur die Qualitats-
kontrolle sind. Bei ihnen korreliert die Emissionsintensitat
direkt mit dem Alterungszustand des Bitumens. Es muss
daher kein vollstandiges Spektrum aufgenommen werden,
sondern es reicht die Anregung mit Wellenlangen im blauen,
im violetten bzw. ultravioletten Bereich fir die Erfassung der
Bitumenqualitat.
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Fluoreszenzspektren des Bitumens verschiedener Stralenbeldge

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein tragbarer,
handlicher Scanner entwickelt, der diese Messungen in
wenigen Sekunden durchfuhren kann. Dies erlaubt erst-
mals eine Qualitatskontrolle jedes Schrittes in der gesamten
Produktions-, Verarbeitungs- und Lieferkette von Bitumen.
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